1. Nem nemesfémek, a fogászati ötvözetek
2. A fogászati kerámiák típusai. Az egyénileg égetett kerámia

3. A fogászati kerámiák típusai. Fémkerámiák

4. A műanyagkémia alapfogalmai (polimerizáció, kondenzáció, addició) A fogászati akrilátok

5. A gipsz. A fogászatban használatos gipszfajták

6. Fogászati rögzítő anyagok. Fogászati cementek

7. Az ezüst. Fogászati ezüstötvözetek 

8. Viaszok. Kompozíciós  és  oroplasztikus lenyomatanyagok 
9. Rugalmas lenyomatanyagok. Alginátok, hydrokolloidok

10. A fogtechnikai fémmegmunkálás módozatai

11. Kobalt-króm ötvözetek és felhasználásuk

12. Nikkel-króm ötvözetek és felhasználásuk

13. Fogászati nemesfém ötvözetek. A platinacsoport fémei és ötvözeteik

14. Rugalmas lenyomatanyagok. Szilikonok, poliszulfid és poliéter

15. Beágyazóanyagok és felhasználásuk

16. Polimerek a fogászatban. Alkalmazás, feldolgozás

17. Az arany és ötvözetei

18. Cinkoxid-eugenol lenyomatanyag. Másolatkészítő anyagok

19. A fémek szerkezete. Kristályosodás, olvadás, ötvözés

20. Az implantátumok anyagai

21. Esztétikus tömőanyagok 

22. Amalgámok

23. Fogászati műanyagok fajtái. Bis-GMA tipúsú műanyagok

24. Önkötő- és puhán maradó akrilátok

25. Fogászati műanyagok polimerizációja 

1. Akrilát koronák, hidak készítése, értékelésük
2. Viaszmintázat készítése. Hídtest kialakításának szabályai  
3. Finommechanikai rögzítő eszközök alkalmazása. Frézelőtechnika
4. Teljes lemezes fogpótlás készrevitelének lehetőségei, a beágyazás módjai, fogsor kidolgozása
5. Mintakészítés rögzített fogpótlás készítésekor 

6. Fém borítókorona készítésének technikai munkafázisai 
7. Mintára öntött részleges lemezes fogpótlás készítésének menete 
8. Fogfelállítás elméletei, értékelésük
9. Okkludor, artikulátor, arcív, beartikulálás
10. Híd viaszmintázat készítésének alapelvei, munkafázisai
11. Kerámiával leplezett rögzített fogpótlás készítésének fázisai
12. Fémmentes rögzített fogpótlások készítésének lehetőségei
13. Beágyazás, öntés, öntvénykidolgozás, polírozás
14. Kombinált fogpótlások. Elkészítésük technikai folyamata 
15. Mintakészítés teljes lemezes fogpótlás esetén. Minták beartikulálása
16. Frontfog garnitúra kiválasztásának módszerei. Gysi féle fogfelállítás 
17. Részleges lemezes fogpótlás alkotórészei, azok anyaga és feladata

18. A teljes lemezes fogpótlás alkotórészei, azok anyaga és feladata
19. Egyéni kanál és harapási sablon készítésének alapelvei, technológiája
20. Műanyag leplezésű fém fogpótlások készítésének alapelvei, menete
21. Rögzített fogpótlások típusai.

22. Fogászatban használatos fémmegmunkálási módszerek
23. Korrozió fajtái, következményük a fogászatban

24. Különleges pontosságú minták készítése

25. CAD/CAM technológiák
1. Teljes fogsort helybentartó tényezők, felhasználásuk lehetőségei és       

módja

2. Lenyomatvételi eljárások részleges lemezes fogpótlások készítésénél

3. Lenyomatok osztályozása különböző szempontok szerint (anyag, 

funkció)

4. Csonkelőkészítés általános szabályai

5. Gyökércsapos fogművek készítésének fázisai

6. Overdenture, teleszkóprendszer

7. Hídpótlás részei, jellemzőik, feladatuk. Hídtesttel szemben támasztott 

8. követelmények

9. Klinikai korona előkészítésének menete teljes borítókoronához, 

10. lenyomatvételi eljárások

11. Csonkelőkészítés általános szabályai, tipusai

12. Teljes lemezes fogpótlás készítésének klinikai és laboratóriumi 

13. munkafázisai

14. A megtámasztás és elhorgonyzás fogalma, típusai, eszközei

15. Részleges lemezes fogpótlás részeinek tervezése, berajzolása a mintán

16. Lenyomatvételi eljárások rögzített fogpótlás készítése esetén

17. A fogatlan száj kliniki anatómiai képletei, jelentőségük fogpótlás 

18. készítésekor

19. Anatómiai lenyomat (célja, jellemzői, anyagai, kivitelezése)

20. Harapási magasság meghatározása teljes foghiány esetén 

21. Vázpróba öntött rögzített fogpótlások esetén. Híd átadása, rögzítése

22. Gyökércsapos fogművek fajtái, készítésük menete

23. Különleges fogpótlások (obturátor, epitézis)

24. Fogfelállítás, próbafogsor ellenőrzése, készrevitel

25. Egyéni kanál készítése, befunkcionálása, funkciós lenyomat 

26. Ideiglenes fogpótlások készítésének lehetőségei rögzített fogpótlás 

27. készítésekor

28. Kombinált fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi 

29. munkafázisai

30. Az alsó állcsont protetikailag fontos helyzetei, mozgáspályái

31. Teljes kivehető fogsor készítésének klinikai és laboratóriumi  

32. munkafázisai. Hagyományos és bázislemez módszer  

